La situacion actual de aserrio se
caracteriza por sus margenes de be
nefico en constante disminucion y
por la competencia creciente en el
mercado. El pequefio aserradero no
puede frecuentemente modernizar-
se 0 usar los nuevos procesos o
técnicas que le permitirian aumen-
tar su produccion disminuyendo
costes, debido a las inversiones ne-
cesarias. Sin embargo, puede rea
lizar algunas modificaciones mejo-
rando la calidad de la madera. El
secado es una de las mas impor-
tantes.

Los resultados de este estudio in-
dican que € secado por ventilado-
res puede usarse en zonas de con-
diciones atmosféricas semejantes al
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Este de Texas. No es aconsgable
intentar secar roble y otras espe
cies parecidas muy por debajo del
punto de saturacion de las fibras.
Se puede tropezar con dificultades
cuando se secan estas especies con
una humedad relativa inferior al
50 %. Secando la madera al aire se
tiene muy poco control sobre la ve
locidad de secado y, por consiguien-
te, sobre los dafios que s2 pueden
producir. Una buena organizacion
del patio de secado mejora este tl-
timo. Por gemplo, la colocacion de
los castillosen la diicién de los
vientos dominantes; el uso de mé
todos adecuados para el apilado,
etcétera

En tales condiciones la velocidad
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de secado depende de las condicio-
nes atmosféricas. Incluso en condi-
ciones Optimas esta velocidad es
baja. El secado es mas rapido cuan-
do la humedad relativa es baja, la
temperatura alta y €l viento tiene
la velocidad adecuada. Estas con-
diciones se producen conjuntamen-
te en raras ocasiones. La mas im-
portante de las tres es la velocidad
del viento. Si es Optima, el secado
progresa incluso con humedad alta
y baja temperatura.

Secado por
Ventiladores

Se basa en el movimiento con-
trolado del aire. La adicién de pe
quefias cantidades de calor en lo-

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA REALIZADA
Especies y Vol unen  Tiempo Coste Humedad media

Pila grosores m3 horas K. w.h. ptas./m3 Indcial Final
1 Roblergo 4/4.. ... 43 274 1.04 68,40 5907 28,7
2 Haya 4/4 ......... 29 s 1.212 70,00 70,0 17,4

Eucalipto ....v.... 14 77,6 17,8
3 Tilo... o0 oo v o 05 96,6 15,6

Haya 4/4 ... ... ... 27 a2 1.848 79,80 43,6 e 19,7

Eucalipto 4/4... ... 1,0 70,1 26,2
4 Roble blanco 4/4... 1,8 1.448 572 322,20 83,2 19,7

Pino amarillo del

Sur de 1% clase

8H ... o e 27 A 1.580 88,20 91,8 24,4

Pino amarillo del

Sur de 2a clase

84 .. ... ... ... ... 28 249 1.796 99,60 104,3 20,2




cales cerrados supone una acelera
cion considerable del secado.

La mayor parte de los sistemas
de secado con ventiladores requie-
ren grandesinversones. Por ello se
han realizado pruebas con un mé
todo mas sencillo, comprobando a
la vez su manejabilidad.

El sistema usado en este estudio
requiere una instalacion economica
y funciona. El coste inicial es de
1600 dodlares (96.000 pesctas).

Lleva dos ventiladores circulares
reversibles de 8 pulgadas (1,50 me
tros aproximadamente), movidos
por un motor eléctrico de 5 O/ y
colocados en una cdmara dividida
por la mitad. Se pusieron en el ex-
tremo de las pilas pantallas para
impedir la entrada de la lluvia, asi
cono una cubierta de lona Los
ventiladores llevaban a los lados ta
biques giratorios para dirigir el
are.

Se instalé UN control automético
de humedad atmosférica que inte-
rrumpiria €l funcionamiento de los
ventiladores en |os periodos de hu-
medad excesva También se insta
6 un contador de energia eléctrica
piara determinar los costes y un
medidor de tiempo para comprobar
el funcionamiento del motor.

Experiencias

El aire llevaba una velocidad de
4 pies/ minuto (150 m / minuto
aproximadamente) a través de las
piles. La cantidad de aire era de
3600 pies cubicos por minuto
(1000 m." aproximadamente).La di-
reccion del aire se invertia en in
tervalos de 3 horas. Dos higroter-
mografos registradores indicaban

las variaciones de humedad y tem-
peratura.

Los cambios del contenido de hu-
medad se controlaron pesando pe
queiias muestras diariamente.

La zona del Este de Texas se ca-
racteriza pOr condiciones atmosfé
ricas con niveles altos de humedad
relativa

Para la experiencia se dispusie-
ron 4 pilas de madera de 16 pies
a cada lado de los ventiladores. En
el caso del pino se pusieron 8 pilas
de 8 pies. Las especies enpl eadas
fueron roble rojo, roble blanco, ha
ya y pino amarillo dd sur.

Las pilas nUmeros 1, 2 y 3 sirvie-
ron para determinar la efectividad
del sistema. La pila nUmero 4 se
hizo para probar si se podia secar
el roble hasta un contenido de hu-
medad bajo y si el pinc de la di-
mension indicada en el cuadro se
secaria bien.

Se secaron otras dos pilas de ro-
ble rojo en distintas fechas para
comprobar los efectos de la esta
cion sobre la velocidad y los costes
del sistema

Resultados

Los datos indicaron que la veo-
cidad de secado Y los costes eran
aceptables.

Se comprob6é que se necesitaba
un tiempo excesivo Y un gran au-
mento de coste por unidad al secar
el roble muy por debajo del punto
de saturacién de las fibmas (30 %).
En cambio, para el pino los resul-
tados fueron favorables.

Ea economia de este sistema de-
pende de otros factores distintos
del coste de la operacion, tales co-
mo el apilado, el interés, les dafnos,
la amortizacion del equipo y otros
gastos. A causa de la variabilidad
de estos factores para cada fabrica
s6lo se consideraron los gastos de
energia.

El coste de la energia se calculd
con un precio medio por Kw. de
00056 ddlares (0336 ptas.), que es
la tarifa cuando €l consumo es su-
perior a 150000 Kw./mes.

Se aplica un factor de demanda
de 4 Kw. a motor y un impuesto
de 1,25 délares por Kw. que totaliza
5 ddlares/mes. Los costos de ope
racion para una carga de 10250 bd.
ft (25 m?) es

Coste = (4 Kw. x N horas x %
0,0056) T ($ 500 x N.° meses).
Ejemplo: Pilan° 3 N~ horas: 462

Tiempo transcurrido: 20 dias.
Coste = (4 x 462 X 00055)
+ (5 X 0,55) = $ 13,65 (800 pese
tas aproximadamente).
Coste / M bd. ft. = 13,65 : 10,25
= $133 / M bd. ft.
Coste / m" = R ptas. aproximada
mente.



Los costes de secado para espe
cies como €l roble pueden reducir-
se considerablemente parando los
ventiladores cuando hay mucha hu-
medad. El coste sin usar €l control
de la humedad variaba de 2 a 4 dé-
lares/m.:? (50-100 ptas./m.*), segin
la estacion. El descenso de la hu-
medad desde € punto de saturacion
de las fibras (30 %) al 25 % aumen-
ta € coste en 1,50 délares/m.* (37
pesetas/m.%).

Conclusiones

L as condiciones de secado no con-
trolables en el secado d aire impi-
den determinar cuando la madera
sera apta para € mercado. Se pue
de suplir esta deficiencia con ama
cenamiento~muy grandes que su-
ponen gran capital inmovilizado,
exigencias de espacio, dafios en la
madera, etc.

El secado por ventiladores puede
eliminar o reducir estos inconve
nientes, ya que esta controlado y
dura menos, lo que permite hacer
previsones. Las inversiones son
muy reducidas y los costes meno-
res que en el secado a aire.

Es importante el uso de los apa-
ratos de control para conseguir to-
das 'las ventagjas citadas. Es preci-
so adaptar el método a cada caso
particular. Los ventiladores rever-
sible~pueden no ser necesarios en

pequeiias instalaciones, aunque si
son convenientes.

Se puede aceptar que los costes
del secado hasta el punto de satu-
racion de las fibras sera de 1 a 2
dblares por m.* (25 a 50 ptas./m.?).

La accidn de los ventiladores en
épocas de alta humedad relativa no
resulta rentable en el caso de ro-
ble. Para otras maderas de frondo-
sas mas blandas si parece Util.

Los mayores beneficios de este
sistema se pueden esperar de la me
jora de la calidad de la madera por
un contenido de humedad mas uni -
forme, la disminucién en € tiempo
de secado, € coste unitario menor
y la reduccion del patio de secado
y de la madera inmovilizada.

)
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Control de la Estabilidad
Dimensional

de los Tableros de Fibras
y de Particulas

por medio de Impregnacion

La inestabilidad dimensional de
los tableros de particulas sigue una
pauta similar a lo observado en
otros tipos de paneles de madera
reconstituida. La hinchazén resi-
dual de los tableros y la pérdida
de su integridad fisica, como con-
secuencia, limitan las aplicaciones

de estos productos en aquellos ca
s0s en que deben soportar esfuer-
z0s constantes y ambientes muy hd-
medos.

Se han redlizado ensayos para es
tudiar el comportamiento de los ta
bleros ante la accion combinada de
esfuerzos y humedad. La impregna
cion de las particulas antes de fa
bricar el tablero proporciona un
control significativo de |la hincha-
zon residual. En las ensayos se ob-
servaron |as relaciones entre la hin-
chazén y el mantenimiento de la
resistenciaa la traccion y e moédu-
lo de elasticidad en diversas condi-
ciones de humedad.

Como resultado de los ensayos se
puede afirmar que la impregnacion
de fibras lignocelulésicas y de par-
ticulas utilizadas en la fabricacion
de paneles reduce la hinchazén re-
versible, debido a que rellena los
espacios huecos o m que disminuye
la higroscopicidad.

Igualmente desaparece o dismi-
nuye grandemente la hinchazén re-
sidual. La resistencia a la traccion
permanece practicamente constante
cuando la hinchazén residual des
aparece.

Para la impregnacion se utiliza
ron resinas de urea, formol y de
fenol formol.

(Extractado de Forest
Products Journal, no-
viembre de 1966.)
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